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Korrosionswahrscheinlichkeit von Wässern

Projekt:

Probenbezeichnung:
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Bewertung:

Stadt Miesbach 
Kreuzfeldweg, 83714 Miesbach, 47.784/11.847
CP2626517
HB Harzberg, ZH 1230/0182/00089
Herr Scheben (in QM-System eingebunden)
05.05.2026 10:15 Uhr

WGMRC105

Anlage zum Prüfbericht CB2604537/WGMRC105

Bei der untersuchten Wasserprobe ist weder eine erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit noch eine Veränderung 
der Trinkwasserbeschaffenheit zu erwarten
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